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RAPPORT D'ANALYSE
Qualitative par fluorescence X des pigments
et
Microchimique de prélévement
Sur une ceuvre signée et datée en bas & droite 6 Braque 28
« Nature morte a la guitare »
Peinture sur bois contreplaqué
45x65cm

Prélevement 1 Blanc
22.8/13,8¢cm
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Analyse qualitative par fluorescence X des pigments

Remarques :

La fluorescence X (XRF) est une méthode d'analyse élémentaire des
macroconstituants de 1’ceuvre. Les éléments chimiques mis en évidence et associés a la
couleur du point analysé permettent de caractériser les pigments utilisés. Le résultat de cette
interprétation dépend de la complexité du mélange des pigments et demande de faire un choix
judicieux entre les différents pigments possibles.

L’appareillage utilisé ne permet pas de mettre en évidence les éléments dont le nombre
atomique est inférieur a 14 (aluminium, carbone, ...) ; les pigments organiques ne peuvent pas
étre détectés par cette méthode.

La méthode détecte les pigments des différentes couches de peintures, la détection des
pigments des couches superficielles est favorisée par rapport a celle des pigments des couches
sous-jacentes.

Les mesures sont faites directement sur l'ceuvre sans contact avec elle.

Dix mesures ont été effectuées en dix points de 1’ceuvre.
Pour chaque mesure :
- le point analysé est indiqué sur la photographie de I’ceuvre.
- le point analysé est localisé par un pinceau lumineux qui permet de mesurer sa position.
- les éléments trouvés et les conditions expérimentales sont présentés dans le tableau 1.

Point 1 : forme (blanc)

Les ¢éléments mis en évidence sont le titane, le zinc, le plomb, le chrome, le fer, le calcium et
des traces de baryum et de souftre. Ils correspondent :

- pour le titane a du blanc (oxyde de titane)

- pour le zinc a du blanc (oxyde de zinc)

- pour les traces de baryum et de soufre a du blanc (barytine)

- pour une partie du chrome et le plomb a du jaune (chromate de plomb) ou a du rouge
(chromate basique de plomb), analogie avec les points 7 et 4

- pour une partie du chrome a du vert oxyde de chrome, analogie avec le point 3

- pour le fer a des terres colorées

- pour le calcium (carbonate de calcium) a la préparation du fond

Point 2 : livre (blanc)

Les éléments mis en évidence sont le titane, le zinc, le fer et des traces de calcium, de chrome,
de plomb, de baryum et de soufre. Ils correspondent :

- pour le titane a du blanc (oxyde de titane)

- pour le zinc a du blanc (oxyde de zinc)

- pour les traces de baryum et de soufre a du blanc (barytine)

- pour les traces de chrome et de plomb & du jaune (chromate de plomb) ou a du rouge
(chromate basique de plomb), analogie avec les points 7 et 4

- pour le fer a des terres colorées

- pour les traces de calcium (carbonate de calcium) a la préparation du fond
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